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 عد التعبيري للمنحوتات الخزفية البُإثراء  فيالبريق المعدني ب التلوين ةدور تقني
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 ملخص البحث :

  

    الكلمات المفتاحية :

 ؛ نحت خزفي البريق المعدني لون ؛ تقنية؛  

ABSTRACT :  
 The color has an important role in ceramic art, especially the ceramic sculpture branch, and one 

of the color techniques used to create unique color patterns in this Art is (the technique of 

metallic luster), as this technique affected applied ceramics in the past, as the colors produced 

through the application of this technique have abstract visual and sensory effects, and it is 

possible to reach metallic colors with a distinctive luster through them, and the chemical 

compositions of this technique are multiplied, and thus It results in a different and distinctive 

color effect on the work surface, and the research problem came in asking - How can we benefit 

from the application of the metallic luster technique in obtaining innovative formulations in 

ceramic sculpture works of expressive dimensions? - The most important objectives of the 

research were seeking to invest the aesthetics of applying this technique on pottery sculptures to 

confirm the expressive aspect of these works, so the importance of research and the need for it 

was evident according to what it presents of technical and aesthetic vocabulary and research 

elements that benefit the plastic artist in particular, and in the light of what Previously, this 

research tends to the applied approach through the application of metallic luster technology 

treatments on the surfaces of pottery and ceramic sculptures. Benefiting from the results of the 

installations to extract artistic and design approaches that contribute to the enrichment of 

contemporary ceramic sculptures. ), with the application of combinations of the metallic luster 

technique as a coloring technique on the surface to enrich and confirm the expressive and 

aesthetic aspect of the executed works, and the research ends with the presentation and analysis 

of the results of the practical experiment, recommendations 
key words : 
Technique; color ; metallic luster; ceramic sculpture 
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 ( 1العمل  رقم) 

 

 

 (0 ( العمل رقم )0 الشكل رقم )

 تأمل :  عنوان العمل

  2122:  تاريخ الأنتاج

  (سم سمك بالتقريب 01سم عرض ،  01سم طول ،  01: )أبعاد العمل

 تشكيل يدوي حر بإستخدام الأحبال  : تقنية التشكيل 

ثم حرق ثاني للطلاء ،  درجة مئوية  في جو مؤكسد 051: حريق أولي ) بسكويت ( علي درجة حرارة  تقنية الحريق

 . وإجراء عملية الإختزال  ° 0101الزجاجي علي درجة حرارة 

 .بالإختزال داخل الفرن  بالطريقة الأولي بواسطة  التلوين:  تقنية التلوين



 
(AmeSea Database – ae – July- 2023- 622) 

636 
 

 التركيبة الأولي  :تركيبة الطين المستخدمة 

 ( 0تركيبة رقم )تركيبة البريق المعدني  المستخدمة :  

 : تحليل الجانب التقني العمل

بإستخدام تقنية التشكيل وذلك التركيبة الأولي من الطين وذلك للحصول علي لون فاتح للمجسم ،  تم تشكيل العمل من

مئوية ، ثم تم تطبيق التركيبة  °051اليدوي بالأحبال الطينية ، وتم الحرق الأول في فرن كهربائي علي درجة حرارة 

ثناء الرش للحصول عليه أوذلك بإستخدام كومبريسور كهربائي مع عزل  منطقة الوجه بواسطة ورق لاصق ( 0رقم )

 لتأكيد بعض الأماكن  كالعينين والشفاة .  بدون طلاء مع إستخدام الفرشاة

 

  : التحليل الجمالي  للعمل

ويظهر لوجه امرأة مغلقة عينها   بورتريه عبارة عن  ة بيضاويمن النحت الخزفي في هيئة  الشكل عبارة عن مجسم 

 الشفاة  ماعداالطلاءات الزجاجية  الوجه من  ولقد تم تجريد ،ذلك في شكل حل كتلة الشعر والحلية حول الوجه 

 البريق المعدني المائل للإخضرار بينما تم تلوين المساحة حول الوجه وفي باقي مساحة الرأس بلون ، ورسمة العينين 

علي تقنية البريق المعدني العمل إعتمد  في هذا، وناتج من التنوع البصري بين اللامع والمطفي وذلك لعمل تضاد 

والبعد كوسيلة للتعبير وإبراز الشحنات النفسية اللامرئية في العمل فيحدث ترابط بين الإنطباع البصري  يةلونكتقنية 

 النفسي للعمل . 

  (2)العمل  رقم 

       

 ( 2  ( العمل رقم ) 2 الشكل رقم )    
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  نظرة  عنوان العمل :

  2122 تاريخ الأنتاج :

 ( سم سمك بالتقريب01سم عرض ،  05سم طول ،  01)  :أبعاد العمل

 تشكيل يدوي حر بإستخدام الأحبال  : تقنية التشكيل 

ثم حرق ثاني للطلاء  ، مئوية  في جو مؤكسد ° 051: حريق أولي ) بسكويت ( علي درجة حرارة  تقنية الحريق

 . وإجراء عملية الإختزال ° 0101الزجاجي علي درجة حرارة 

 التلوين بالطريقة الأولي بواسطة  بالإختزال داخل الفرن :  تقنية التلوين

 التركيبة الأولي  :تركيبة الطين المستخدمة 

 ( 5تركيبة رقم )  :المستخدمة  البريق المعدني تركيبة 

 : تحليل الجانب التقني العمل

وذلك بإستخدام تقنية التشكيل تم تشكيل العمل من التركيبة الأولي من الطين وذلك للحصول علي لون فاتح للمجسم ، 

مئوية ، ثم تم تطبيق التركيبة  °051اليدوي بالأحبال الطينية ، وتم الحرق الأول في فرن كهربائي علي درجة حرارة 

ثناء الرش أبإستخدام كومبريسور كهربائي مع عزل منطقة الوجه بواسطة ورق لاصق  علي سطح العمل (5رقم )

ثم الحرقة الثانية وإجراء عملية  ، الشفاةكللحصول عليه بدون طلاء مع إستخدام الفرشاة لتأكيد بعض الأماكن 

 الإختزال داخل الفرن  

  : التحليل الجمالي  للعمل

هيئة الشعر والحلية فوق العمل عبارة عن شكل مجسم في هيئة بورتريه مستوحي من الفن المصري القديم حيث 

ونجد ان الوجه خالياً من اللون عدا العينين التي لونت باللون الأزق الفيروزي المستلهم من الفن المصري  ، الرأس 

القديم ، ولقد تم تلوينه بالبطانة في المرحلة الأولي  وقبل الحريق الأول ، بينما تم تلوين الشفاة واللشعر بالبريق 

من والتي ساعدت علي إظهار الجوانب التعبيرية للعمل المتباينة بين الألوان مد الشكل علي العلاقات ولقد أعتالمعدني 

 الرؤية للمتلقي . خلال التضاد الحاصل الذي يزيد من مركزية العمل ويجعله في بؤرة 
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 ( 3العمل  رقم) 

                                        

 ( 0( العمل رقم )0الشكل رقم )

 قيود  عنوان العمل :

  2122:  تاريخ الأنتاج

  ( سم سمك بالتقريب7سم عرض ،01سم طول ،  01):  أبعاد العمل

 التشكيل بالأحبال الطينية   تقنية التشكيل :

ثم حرق ثاني للطلاء ،  مئوية  في جو مؤكسد °051حريق أولي ) بسكويت ( علي درجة حرارة  تقنية الحريق :

 . وإجراء عملية الإختزال ° 0101الزجاجي علي درجة حرارة 

 .التلوين بالأختزال داخل الفرن  تقنية التلوين :

 التركيبة الثانية  :تركيبة الطين المستخدمة 

 (5( ، تركيبة رقم )2( ، تركيبة رقم )0تركيبة رقم )  :تركيبة الطلاء الزجاجي المستخدمة 

 الجانب التقني العمل :تحليل 

تقنية التشكيل اليدوي  بتطبيق من الطين ، و الثانية التركيبة  ها بواسطةتم تشكيلالعمل عبارة عن مجسم لهيئة آدمية ،  

مئوية ، ثم تم تطبيق التركيبة رقم  °051، وتم الحرق الأول في فرن كهربائي علي درجة حرارة  بالأحبال الطينية

( في القفل ،  وذلك بإستخدام كومبريسور 2، والتركيبة رقم ) مساحة الشعر( في 5( في السلاسل ، والتركيبة رقم )0)

 .، ثم الحرقة الثانية وإجراء عملية الإختزال داخل الفرن في تلوين الجسم ، والفرشاة في تلوين الرأس والقفل كهربائي

 : ل الجمالي  للعملالتحلي

تصميمي رأسي ، وهي تضع يديها خلف ظهرها بينما يلتف حول جسمها العمل عبارة عن هيئة إمرأة واقفة في بناء  

، بينما وتأكيداً لفكرة القيود يوجد قفل عند إلتقاء يديها من الخلف  ، وحتي منطقة الكتفين مجموعة من السلاسل تقيدها
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يعتمد هذا العمل علي و نجد حلول الشعر كانت بسيطة خالية من التفاصيل فكان عبارة عن مساحة لونية ملساء ، 

وإيجاد التناغم اللوني من خلال ضاد الناتج عن التنوع الملمسي واللوني لإبراز المفردات التشكيلية بالتمعالجة سطحه 

أ، والذي ي المطفئ الذي له إحساس مقارب من لون الحديد او النحاس الصدالإستفادة من الطلاءات ذات البريق المعدن

 يمكننا من خلاله إستشفاف الإحساس المعدني الذي أضافه اللون لتأكيد معني العمل وإبراز العمق التعبيري له . 

 ( 4العمل  رقم ) 

                 

 ( 4( العمل رقم )4الشكل رقم )

 نفسي داخل   عنوان العمل :

  2122 تاريخ الأنتاج :

 ( سم سمك بالتقريب 0سم عرض ، 25سم طول ، 05) أبعاد العمل

 والأحبال   : تشكيل بالشرائح تقنية التشكيل

بعد تطبيق  ثم حرق ثاني  ، مئوية  في جو مؤكسد °051حريق أولي ) بسكويت ( علي درجة حرارة  تقنية الحريق :

 over ، ثم حرقة ثالثة لتطبيق فوق الطلاءوإجراء عملية الإختزال ، ° 0101لطلاء الزجاجي علي درجة حرارة ا

glaze )  (  551عند درجة حرارة ° . 

 .(  over glaze، التلوين بطبقة فوق الزجاج )  التلوين بالأختزال داخل الفرن:  تقنية التلوين

 التركيبة الثانية  :تركيبة الطين المستخدمة 

 ( 0( ، تركيبة رقم ) 5( ، تركيبة رقم )0تركيبة رقم )  :تركيبة الطلاء الزجاجي المستخدمة 
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 تحليل الجانب التقني العمل :

تشكيل جاء في أسلوب مبسط ، تم إستخدام طريقة الشرائح في لبورتريه نصفي  العمل عبارة عن نحت فخاري مجسم  

، وتم تنفيذ المعالجات التشكيلية في تركيبة الثانية من الطين وبإستخدام ال  الرأس والشعروالأحبال الطينية في  الأكتاف

( 0علي مرحلتين الأولي بعد حرقة البسكويت بتطبيق التركيبة رقم )مرحلة صلابة الجلد ، كما تم  تم تطبيق الألوان 

وكر المائل للإصفرار ، الأ للونوعلي الشفاة للحصول  ( في الملابس 0)في الملابس للون الأزرق ، والتركيبة رقم 

الفرشاة بشكل وذلك بالتطبيق  بواسطة  ( في الملابس للحصول علي اللون النحاسي المائل للإحمرار5والتركيبة رقم )

وإجراء عملية  مئوية ° 0101كما تمت عملية الحريق في فرن كهربائي علي درجة حرارة  مباشر علي السطح،

بإستخدام اللونين الأسود والأحمر  شعر والحلية في منطقة الرقبة بالطلاء فوق الزجاج تلوين منطقة ال، ثم تم الإختزال 

 مئوية . ° 051، وعند درجة حرارة 

 : التحليل الجمالي  للعمل

تصميم العمل في هيئة مبسطة و ، العمل عبارة عن بورتريه نصفي لوجه إمرأة مغمضة العينين وفي حالة من التأمل 

الملمس في الشعر الذي جاء علي هيئة  مع وجود عنصر خالية من التفاصيل المعقدةوأسطح ذات خطوط صريحة 

وفي هذا العمل  الفراغ في التصميم  ضفيرة تلتف حول الرأس مظهرة ومؤكدة لملامح الوجه ، ومع وجود عنصر 

محاولة للإستغلال الأمثل لمفهوم اللون وتشكيل نمط بصري متفرد يعتمد علي الإستفادة من القدرات اللونية التي 

     . وصبغها بروح ذات منهج فلسفي تعبيري وفني في إبراز تفاصيل الكتلة وتضيفها تقنية البريق المعدني 

  ( 5) العمل  رقم 

         

 ( 5( العمل رقم )5الشكل رقم )
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 إنطلاق :  عنوان العمل

  2122 تاريخ الأنتاج :

 ب(سم سمك بالتقري 0سم عرض ،05سم طول ، 45) أبعاد العمل

 بالشرائح والأحبال الطينية  تقنية التشكيل :

ثم حرق ثاني للطلاء  درجة مئوية  في جو مؤكسد 051حريق أولي ) بسكويت ( علي درجة حرارة  تقنية الحريق :

  ( over glaze ، ثم حرقة ثالثة لتطبيق فوق الطلاءوإجراء عملية الإختزال ،  ° 0101الزجاجي علي درجة حرارة 

 . ° 551عند درجة حرارة  )

 (  over glaze، التلوين بطبقة فوق الزجاج )  : التلوين بالأختزال داخل الفرن تقنية التلوين

 التركيبة الثانية  :تركيبة الطين المستخدمة 

 ( 0تركيبة رقم )   :تركيبة الطلاء الزجاجي المستخدمة 

  تحليل الجانب التقني العمل :

في الأحبال الشرائح و ، تم إستخدام طريقة  نصفي لأمرأة  علي هيئة بورتريهعمل عبارة عن نحت فخاري مجسم ال

، وتم تنفيذ المعالجات التشكيلية من حفر وتفريغ في مرحلة صلابة الجلد وبإستخدام التركيبة الثانية من الطين  تشكيله 

( في الملابس للون 0علي مرحلتين الأولي بعد حرقة البسكويت بتطبيق التركيبة رقم )كما تم  تم تطبيق الألوان  ،

وإجراء عملية الإختزال  مئوية ° 0101تمت عملية الحريق في فرن كهربائي علي درجة حرارة  كمالمائل للبرتقالي ا

 over بالطلاء فوق الزجاج باللون الأسود   زوز ذات الملمس الخشن علي الجسموالح ، ثم تم تلوين منطقة الشعر

glaze   مئوية . ° 551وعند درجة حرارة 

  : التحليل الجمالي  للعمل

وحدات مرأة ، وهي معصوبة العينين بعصابة عين عليها ا لوجه العمل عبارة عن نحت خزفي مجسم لبورتريه نصفي 

نه يحمل العلاقات الجمالية أزخرفية بسيطة ، وشعرها في هيئة منطلقة بتأثير الرياح عليه ، وفي هذا العمل نجد 

أن العمل مقسم إلي مساحات لونية مع وجود ملامس خشنة  ، فنجدالشكلية واللونية من خلال التنوع اللوني والملمسي 

واضحة علي السطح وإستخدام التشكيل الغائر والبارز والمحزوز والمحفور لإبراز المفردات التشكيلية بهدف تحقيق 

لأسود إحساس بالحركة بينما كان اللون انجد التنوع بين اللون المائل للبرتقالي الذي يعطي حواراً بصرياً للعمل ، ف

الناتج من   ئالتعبيري في التلقي علي التضاد بين البريق الهاد ويعتمد الإحساس  الذي يعطي إحساساً بالإستقرار ،

 .تعبيرية للعمل القيم ال يؤكد مما  الألوان الأخري ، تطبيق تقنية البريق المعدني وبين تطبيق الألوان 
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 ( 6العمل  رقم  ) 

 

                                   

 ( 0( العمل رقم )0الشكل رقم )

  تأهب عنوان العمل :

  2122 تاريخ الأنتاج :

  (سم سمك بالتقريب01سم عرض ،   05سم طول ، 05  ) أبعاد العمل

 بالشرائح والأحبال الطينية  تقنية التشكيل :

ثم حرق ثاني للطلاء  درجة مئوية  في جو مؤكسد 051حريق أولي ) بسكويت ( علي درجة حرارة  تقنية الحريق :

 .وإجراء عملية الإختزال ،  ° 0101الزجاجي علي درجة حرارة 

 .  : التلوين بالأختزال داخل الفرن تقنية التلوين

 التركيبة الثانية  :تركيبة الطين المستخدمة 

 ( 7( ، تركيبة رقم )4تركيبة رقم )  :تركيبة الطلاء الزجاجي المستخدمة 

 تحليل الجانب التقني العمل :

في الشرائح والأحبال  ، تم إستخدام طريقة لأمرأة   موديل آدمي كاملعلي هيئة مجسم  خزفي العمل عبارة عن نحت 

في حزوز وإضافة ملامس المعالجات التشكيلية من حفر و، وتم تنفيذ وبإستخدام التركيبة الثانية من الطين  تشكيله 

علي تم  تم تطبيق الألوان  ولقد  و ذات ملمس خشن ، أوهو مقسم لمساحات هندسية ناعمة  مرحلة صلابة الجلد ،

الأحمر في المساحات  لدرجات اللون  ( في الملابس4مرحلتين الأولي بعد حرقة البسكويت بتطبيق التركيبة رقم )

تمت عملية الحريق في فرن كهربائي و  ( ، 7)ة ، أما المساحات ذات الملمس الخشن فتم إستخدام التركيبة رقم الناعم
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والحزوز ذات الملمس الخشن  وإجراء عملية الإختزال ، ثم تم تلوين منطقة الشعر مئوية ° 0101علي درجة حرارة 

 مئوية . ° 551وعند درجة حرارة   over glazeعلي الجسم  باللون الأسود بالطلاء فوق الزجاج  

  : التحليل الجمالي  للعمل

يئة مساحات تتنوع بين ناعمة الملمس وخشنة الملمس ، العمل علي هيئة امرأة واقفة ومرتدية رداء تم تحليله في ه

تعبير وإبراز القيم الحسية ونلاحظ أن في هذا العمل تم الإعتماد علي اللون الناتج من تقنية البريق المعدني كوسيلة لل

ضفي نوعاً من الديناميكية التي التنوع في البقع الناتجة من اللمعان القزحي المميز لهذه التقنية ، فاللون هنا يمن خلال 

  تعطي إحساساً بالإيهام الحركي نتيجة التنوع بين الداكن واللامع في اللون . 

 

 ( 7العمل  رقم) 

        

 ( 7العمل رقم )( 7الشكل رقم )

  قيود محكمة عنوان العمل :

  2122 تاريخ الأنتاج :

  (سم سمك بالتقريب 01سم عرض ،01 سم طول ،41) أبعاد العمل

 الأحبال الطينية : تقنية التشكيل

ثم حرق ثاني للطلاء  درجة مئوية  في جو مؤكسد 051حريق أولي ) بسكويت ( علي درجة حرارة  تقنية الحريق :

 .وإجراء عملية الإختزال ،  ° 0101الزجاجي علي درجة حرارة 
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 .  : التلوين بالأختزال داخل الفرن تقنية التلوين

 التركيبة الثانية  :تركيبة الطين المستخدمة 

 ( 4( ، تركيبة رقم ) 7( ، تركيبة رقم )2تركيبة رقم )  :تركيبة الطلاء الزجاجي المستخدمة 

  : التحليل الجمالي  للعمل

من تنظر نظرة حزينة للافق ويلتف حولها مجموعة منفذة بشكل كروي التصميم ،  مجسم لهيئة امرأة العمل علي هيئة 

السلاسل الغليظة حتي عنقها الذي إلتف حولها سلسلة موصدة بقفل كبير صدأ ن بينما شعرها علي هيئة ضفيرتان 

وفي هذا العمل تم توزيع اللون علي العمل بتنوع بين اللامع والمطفئ ليعطي  تلتفان بهيئة كروية علي جانبي الرأس ،

لمس صقيلًا مؤكدا لفكرة السلاسل الصدأة بإستخدامة تقنية البريق كبر للعمل ، ولقد جاء إستخدام المأتعبيراً  عمقاً

أكدت إحساس المعدن في العمل ، وفي هذا العمل تم تأكيد سمة التضاد في عناصر الشكل من ملمس المعدني التي 

 وخط ولون مما جعل هناك تحولًا كبيرأللتنظيم الشكلي لهذا العمل . 

 ( 8العمل  رقم) 

                  

 ( 0( العمل رقم )0الشكل رقم )
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 نهوض :  عنوان العمل 

  2122:  تاريخ الأنتاج

 بالشرائح والأحبال الطينية  تقنية التشكيل : 

ثم حرق ثاني للطلاء  درجة مئوية  في جو مؤكسد 051حريق أولي ) بسكويت ( علي درجة حرارة  تقنية الحريق :

 .وإجراء عملية الإختزال ،  ° 0101الزجاجي علي درجة حرارة 

 .  : التلوين بالأختزال داخل الفرن تقنية التلوين

 التركيبة الثانية  :تركيبة الطين المستخدمة 

 ( 4تركيبة رقم )  :تركيبة الطلاء الزجاجي المستخدمة 

  تحليل الجانب التقني العمل :

العمل عبارة عن نحت خزفي مجسم لموديل كامل جالسة ، تم تشكيل العمل بالدمج بين طريقتي التشكيل بالشرائح 

مئوية  ° 051والأحبال الطينية وذلك بإستخدام التركيبة الثانية من الطينات ، تم عمل الحرقة الأولي عند درجة حرارة 

( في الطلاء علي منطقة الملابس ،  للحصول علي بريق معدني 4، ثم تم تطبيق لون الطلاء بإستخدام التركيبة رقم )

مئوية   °0101ثم الحرق عند درجة حراة عالي اللمعة ، مع تغطية باقي الجسم والوجه بطلاء زجاجي شفاف لامع 

 الإختزال داخل الفرن . في فرن كهربائي حتي تمام عملية التسوية ثم إجراء عملية 

  : التحليل الجمالي  للعمل

العمل علي هيئة امراة جالسة وفي حالة نهوض، وهي ترتدي ملابس فيها الإحساس بالأزياء الشعبية المصرية ، 

، ونجد أن العمل يعتمد علي تباين الدرجات اللونية الفاتحة والداكنة وينسدل علي كتفيها شعرها علي هيئة ضفيرتين 

فيه ، حيث حقق اللون بتقنية البريق المعدني جانب جمالي بإضافة  لمعان أحمر يتخلله بقع من اللون الأزرق 

للعمل ولا يقل هو الوسيط الجمالي والذي اضفي حواراً حركياً جاء لتأكيد فكرة العمل ، فعنصر اللون هنا والرمادي 

 تعبيراً خاصاً في هذا العمل . أهمية عن البناء التشكيلي للعمل ، كما أضافت تقنية البريق المعدني بعداً 
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 ( 9العمل  رقم ) 

 

                  

 ( 0( العمل رقم )0الشكل رقم )

 الملكة  عنوان العمل :

  2122 تاريخ الأنتاج :

 ( بالتقريبقطر سم 51 سم طول ،71) أبعاد العمل

 الأحبال بتشكيل  تقنية التشكيل :

درجة مئوية  في جو مؤكسد، حريق ثاني عند  051حريق أولي ) بسكويت ( علي درجة حرارة  تقنية الحريق :

  درجة في جو مؤكسد  ° 551 ، حريق ثالث عند درجة حرار في جو مؤكسد   مئوية ° 0101  درجة حرارة 

، تم التلوين بعد الحريق الأول بجليز شفاف )جليز  تلوين بالأكاسيد والبطانات والصبغات قبل الحريق تقنية التلوين :

والحرق عند درجة (   Over glazeمستورد شفاف لامع ( ، تم التلوين بعد الحرق الثاني  بتطبيق أوفر جليز ) 

 .مئوية  ° 551حرارة 

 التركيبة الثانية  :تركيبة الطين المستخدمة 

 آيرس  –(   over glaze) النوع الثاني من طلاء البريق المعدني   :تركيبة الطلاء الزجاجي المستخدمة 

  تحليل الجانب التقني العمل :
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بإستخدام تركيبة الطين  الأحبال ، تم إستخدام طريقة   مجسم جاء في أسلوب مبسط خزفي العمل عبارة عن نحت 

تحت مرحلة صلابة الجلد ، كما تم  تم تطبيق الألوان  حزوز وملامس في ، وتم تنفيذ المعالجات التشكيلية من  الثانية

في نفس المرحلة بأستخدام الأكاسيد والصبغات الخزفية الملونة بالتطبيق عن طريق الفرشاة  Under glazeالطلاء 

% من أكسيد 0وكان التلوين بإستخدام بطانة تحتوي علي نسبة  الشعر  كتلة  وهي تلوينبشكل مباشر علي السطح 

البني وتلوين الأعين باللون ، والتركواز والأسود  باللون الأبيض  رسم الحلي حول منطقة الرقبة ، وتم الكوبالت 

، ثم دمئوية  في جو فرن مؤكس ° 051 في فرن كهربائي علي درجة حرارة  الأول  تمت عملية الحريقو ،  والأسود 

 قبل لامع  بالتطبيق بالكومبريسور مع عزل منطقة الوجه بورق لاصق تم إزالته  تم عمل طلاء زجاجي شفاف 

درجة في نفس الفرن وجو مؤكسد ، ثم تم تطبيق تقنية فوق  ° 0101 عمل حرقة ثانية في درجة حرارة ثم  الحرق ،

وذلك من خلال النوع الثاني من البريق المعدني وهو ال )آيرس( والذي تم تطبيقه     Over glazeالطلاء الزجاجي 

طلاء فوق الزجاج  بلون نحاسي لتأكيد التاج ومنطقة الحلي عند بالفرشاه في منطقة كتلة الشعر ، بينما تم إستخدام 

كسد ونتج عنها تغير اللون درجة وفي جو مؤ ° 051وعمل حرقة ثالثة في نفس الفرن في درجة حرارة   الرقبة ، 

 وله لمعة رقبة الحمامة .  لللأسود  ليصبح اللون مائلالأزرق في كتلة الشعر 

  : التحليل الجمالي  للعمل

أقرب  بنائية ، وهو له هيئةيتكون من كتلة واحدة ذات بناء حر العمل عبارة عن نحت خزفي مجسم لبورتريه امرأة 

ونجد إستخدام ملمس خشن في منطقة الرأس ، بينما تركت مساحة الوجه والرقبة والتاج فوق للشكل البيضاوي ،

ليحتفط بلون البشرة ، وهذا  ولقد عمدت الباحثة علي عزل منطقة الوجه بدون طلاء زجاجي  الرأس  بملمس ناعم،  

والتأثر بالفن المصري القديم ، العمل يكشف عن البعد الجمالي للون من خلال إستلهام الباحثة لموروثها الشعبي 

حيث تم إستخدام اللون الأسود اللامع كلون ذو دلالة علي وإعتمدت علي مبدأ التنوع في الصياغة اللونية والملمسية 

ن إستخدام أكد منطقة الوجه ، كما ؤالإستقرار والثقل، مع الإحتفاظ بلون الخامة الأصلي في الوجه ليحقق تضاد لوني ي

الناتجة من وجود أجزاء مغطاء ني في هذا العمل أكد علي القيمة الضوئية المتنوعة بين العتمة والإضاءة البريق المعد

بالطلاء ذو البريق وأجزاء اخري مجردة منه مما يضفي علي الهيئة العامة للعمل نوع من التوازن المدروس للألوان 

 .  والمساحات الغير مزججة ، كل ذلك أضاف بعداً تعبيرياً للعمل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
(AmeSea Database – ae – July- 2023- 622) 

666 
 

 ( 11العمل  رقم  ) 

                     

 ( 01( العمل رقم )01الشكل رقم )

 إنطلاق  عنوان العمل :

  2122 تاريخ الأنتاج :

 (سم سمك بالتقريب21سم عرض ،  51سم طول ،01) أبعاد العمل

 والشرائح  الأحبال الطينية : تقنية التشكيل

ثم حرق ثاني للطلاء  مئوية  في جو مؤكسد ° 051 حريق أولي ) بسكويت ( علي درجة حرارة  تقنية الحريق :

 .وإجراء عملية الإختزال ،  ° 0101الزجاجي علي درجة حرارة 

 .  : التلوين بالأختزال داخل الفرن تقنية التلوين

 التركيبة الثانية  :تركيبة الطين المستخدمة 

 (  0( ، تركيبة رقم ) 7( ، تركيبة رقم )0تركيبة رقم )  :تركيبة الطلاء الزجاجي المستخدمة 

 تحليل الجانب التقني العمل :

في الشرائح والأحبال  ، تم إستخدام طريقة لأمرأة   موديل آدمي كاملعلي هيئة العمل عبارة عن نحت فخاري مجسم 

في حزوز وإضافة ملامس ، وتم تنفيذ المعالجات التشكيلية من حفر ووبإستخدام التركيبة الثانية من الطين  تشكيله 

علي تم  تم تطبيق الألوان  ولقد  وهو مقسم لمساحات هندسية ناعمة او ذات ملمس خشن ،  مرحلة صلابة الجلد ،

للحصول علي درجات  ( 7لأزرق  والتركيبة رقم )ا (0مرحلتين الأولي بعد حرقة البسكويت بتطبيق التركيبة رقم )
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( 0المساحات الناعمة ، أما المساحات ذات الملمس الخشن فتم إستخدام التركيبة رقم )اللون الأزرق بالبقع المذهبة  في 

  . وإجراء عملية الإختزال  مئوية ° 0101تمت عملية الحريق في فرن كهربائي علي درجة حرارة و  ، 

  : الي  للعملالتحليل الجم

 ومرتدية رداء  بهيئة ممشوقة ورأسها لأعلي قليلًا ، تمتد ذراعاها بجانبي الجسم ،   العمل علي هيئة امرأة واقفة

عند الكتفين ليشبه  يرتفع هذا الرداء ، وحلول هندسية تتنوع الأسطح فيه ما بين ناعمة وخشنة الملمس  ذو عصري 

ناعم  ويكربشكل مميزة حيث تم تحليل منطقة الشعر  بصورةيأتي شكل الرأس بينما  ، ة العامة تفي هيئ الأجنحة

، ونلاحظ أن في هذا العمل تم الإعتماد علي اللون الناتج ة لها ملمس ناعم  أيضا بالملمس ، أما العينين يغطيها عصا

من إستخدام هذه التقنية في حد لتحقيق فكرة العمل ومضمونه ، حيث الطاقة التعبيرية الناتجة من تقنية البريق المعدني 

ويجعل ، بهذا الإحساسا المعدني البارد الناتج من إستخدام درجات الأزرق  ذاتها يخاطب الحواس البشرية ويثيرها 

، واضاف هذا هناك تفاعل بين المتلقي وبين العمل ، حيث أضافت تلك التقنية نوع من الصرحية في هذا العمل 

 صياغة جمالية وتعبيرية أثرت هذا العمل . الإختيار الواعي لتلك التقنية 

 وبذك كان إستخدام التركيبات كالتالي : 

 رقم التركيبة المستخدمة في التطبيق رقم العمل

 (   0تركيببة رقم )     ( 0العمل رقم )

 (    5تركيببة رقم )    ( 2العمل رقم )

 (   5،2،0تركيببة رقم )     ( 0العمل رقم )

 (   0،5،0تركيببة رقم )     (4العمل رقم ) 

 (     0تركيببة رقم )   (5العمل رقم ) 

 (    7،4تركيببة رقم )    ( 0العمل رقم )

 (   7،4،2تركيببة رقم )     (7العمل رقم ) 

 (    4تركيببة رقم )    ( 0العمل رقم )

  Over Glazeبإستخدام  (0العمل رقم ) 

 (     0،7،0تركيببة رقم )   ( 01العمل رقم )

 

 :  Results النتائج  .4

من خلال التجريب في تقنية البريق المعدني علي المنحوتات الفخارية المجسمة تم إثراء الجانب التعبيري  -0

 .للأعمال 

يعطي بريق ولمعان  ليثيوم الذي يحتوي علي  من خلال التجارب تبين أن الطلاء المستخدم في البريق المعدني  -2

بنسب مختلفة ظهور ألوان متعددة منها الذهبي والفضي  والبزموث  ونتج عن إضافة الفضة والنحاس، مميز 

 وتوليفات من اللون الأوكر والبني والذهبي المخضر والأسود النحاسي . والنحاسي 

 .كبر أتطبيق البريق المعدني علي طينات فاتحة اللون يظهر الألوان بشكل  -0

 : :Recommendationsالتوصيات . 5

التحرر من القيود والأنماط التقليدية في الممارسات التجريبية في مجال النحت الخزفي يسهم في  الكشف عن -1

 . الجديد فيه
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 . الوصول لقيم جمالية وتشكيلية جديدة في مجال النحت الخزفيضرورة إستثمار الممارسات التجريبية في  -2

إجراء المزيد من البحوث العلمية التجريبة للكشف عن المزيد من الوسائط التشكيلية والتقنيات المستحدثة لإثراء  -0

 الجوانب التعبيرية والتشكيلية في النحت الخزفي . 

 .خزفي الكيد التكامل الجمالي لأعمال النحت مداومة البحث عن الموضوعات الغير تقليدية لتأ  -4
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